ملحـق (1)

تقييم الأصباغ (جزء فى المليون للمنتج التجارى أو للتحضير)

	التـركيـز
	العنصـر

	100 
جزء فى المليون
	كروم 
(Cr)

	1000 جزء فى المليون
	منجنيز (Mn)

	2500 جزء فى المليون
	حديد 
(Fe)

	500 
جزء فى المليون
	كوبلت 
(Co)

	200 
جزء فى المليون
	نيكل 
(Ni)

	250 
جزء فى المليون
	نحاس 
(Cu)

	1500 جزء فى المليون
	زنك 
(Zn)

	50 
جزء فى المليون
	ارسينيك (As)

	20 
جزء فى المليون
	سيلينيوم (Se)

	100 
جزء فى المليون
	فضة 
(Ag)

	20 
جزء فى المليون
	كادميوم (Cd)

	250 
جزء فى المليون
	قصدير 
(Sn)

	50 
جزء فى المليون
	انتيمونى (Sb)

	100 
جزء فى المليون
	باريوم 
(Ba)

	4 
جزء فى المليون
	زئبق 
(Hg)

	100 
جزء فى المليون
	رصاص (Pb)


هذه الحدود لا تعكس المستويات الحقيقية التى تكون اقل بكثير. هذه الحدود لا تنطبق على الأصباغ المحتوية على معادن مدونة كجزء ذاتى فى التركيب الجزئيى، على سبيل المثال الأصباغ المعدنية المركبة (metal complex dyes)، أو الأصباغ الكاتيونية ذات الأملاح المزدوجة (double salts of certain cationic dyes).
